4.3.2 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

TEM ist der Kdnig unter den strukturanalytischen Verfahren - aber schwierig in der Duchfiihrung und ziemlich teuer! Ein
Standard TEM kostet so um die 1,5 Mio €; bessere Gerate auch mal 7 Mio €

’ Bis dazu ein eigener Modul verfligbar sein wird, bedienen wir uns des entsprechenden Moduls des "Defects"”
Hyperscripts und eines speziellen Moduls in "Mawi II"

Diesen Modul gibt es in etwas veralteter Form auch auf Deutsch.
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